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Deska desen na szlifie standard - Dab braz

Szerokos¢: 140mm
Wysokos¢: 22mm

Kolor: dab braz

Waga: 2,4kg/mb

Cena za mb.: 33 zi/mb
Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska desen na szlifie standard - Dab braz to produkt, ktéry jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypelniacze mineralne. Materialy te sa


https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-desen-na-szlifie-standard-dab-braz/
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laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mréz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odrdznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pieniadze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materiaty uzyte do produkc;ji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla oséb szukajacych trwatego i estetycznego
rozwiazania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Deska desen na szlifie standard - Dab braz | 3

dekin.pl

TARASY | OGRODIENLA KOMPOIVTOWE

22

NN

140

Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5
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https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Latwos¢ montazu Trwatosc Wodoodpornosé

Montaz desek kompozytowych Standard - trwatosc¢
zaczyna sie od dobrego projektu

Aby taras z desek kompozytowych Standard speiat swoja funkcje przez wiele lat,
niezbedny jest prawidlowy montaz oparty na sprawdzonej metodzie. Juz na etapie
planowania nalezy zadbac¢ o odpowiednie nachylenie podtoza - lekki spadek utatwia odptyw
wody i zapobiega jej zaleganiu.

Podbudowa pod taras powinna by¢ stabilna i nosna, najlepiej wykonana z betonu lub
bloczkéw na utwardzonym gruncie. Wtasciwe podtoze zapobiega osiadaniu konstrukc;ji i
zapewnia jej wieloletnia trwalos¢ bez deformacji.

Deski uktadane sa na legarach montazowych, rozmieszczanych maksymalnie co 40 cm, co
pozwala na rdwnomierne rozlozenie ciezaru i eliminuje ryzyko odksztalcen. Prawidtowe
rozmieszczenie legaréw to jeden z najwazniejszych etapéw budowy.

Do przytwierdzania desek stuza systemowe klipsy montazowe, ktére zapewniaja jednolity
odstep dylatacyjny. Kompozyt potrzebuje przestrzeni na naturalne rozszerzanie sie i
kurczenie - brak dylatacji moze prowadzi¢ do peknie¢ lub wybrzuszen.

Przy dtuzszych powierzchniach zalecane jest taczenie desek na przemian - peina, taczona,
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pelna. Taki uklad zapewnia estetyke i stabilnos¢, a kazdy koniec deski powinien spoczywac
na oddzielnym legarze, co zwieksza trwatos¢ konstrukcji.

Docinanie desek mozna przeprowadzi¢ standardowa pita tarczowa. Wazne jest, by cig¢ w
odpowiedniej odlegtosci - nie blizej niz 6 mm od komory deski, aby zachowac integralnosé
materiatu i unikna¢ ostabienia struktury.

W trakcie montazu nalezy pamietaé¢ o wptywie temperatury na kompozyt. Dla deski o
dtugosci 4 metrow i réznicy temperatury 20°C, zalecana dylatacja to nawet 10 mm -
pozwala to unikngé naprezen i deformacji w pdzniejszym uzytkowaniu.

Na zakonczenie montazu warto zamontowac listwy wykoriczeniowe lub zaslepki, ktore
nadaja tarasowi elegancki wyglad i zabezpieczaja wnetrze profili przed zabrudzeniem.
Uzycie silikonu szklarskiego dodatkowo zwieksza odpornos¢ na wilgoé.

&3 Tnstrukcija PDF montazu desek tarasowych kompozytowych



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Czyszczenie i pielegnacja tarasu Standard - wygoda na
co dzien

Deski tarasowe kompozytowe Standard zostaty zaprojektowane z mysla o uzytkownikach
ceniacych prostote i niezawodnos¢. Ich powierzchnia jest odporna na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, dlatego nie wymagaja malowania, impregnacji ani olejowania.

Aby utrzymac taras w czystosci, wystarczy regularne zamiatanie i mycie wodq z dodatkiem
tagodnego detergentu. To wystarczajace, by utrzymac estetyczny wyglad powierzchni
przez caly sezon.

W przypadku wiekszych zabrudzen mozna uzy¢ myjki cisnieniowej, przy zachowaniu
ostroznosci - cisnienie nie powinno przekraczac¢ 100 bar, a dysza powinna by¢ prowadzona
wzdtuz ryfli z odlegtosci minimum 40 cm. To pozwala usuna¢ brud bez ryzyka uszkodzen.

W okresie zimowym zaleca sie unika¢ srodkéw chemicznych do rozmrazania. Najlepiej
sprawdzi sie piasek, ktory nie uszkadza powierzchni. Regularne usuwanie sniegu zmniejsza
ryzyko sliskosci i zapobiega powstawaniu lodowych warstw.
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Ttuste plamy, np. po grillowaniu, nalezy usuwac jak najszybciej - ptyn do naczyn i woda
zazwyczaj wystarcza. W trudniejszych przypadkach mozna siegnac po specjalistyczne
preparaty przeznaczone do czyszczenia kompozytow.

Drobne rysy i przetarcia mozna skutecznie zredukowac¢ papierem sciernym lub miekka
szczotka. Szlifujac zgodnie z kierunkiem ryfli, odswiezysz wyglad powierzchni bez
naruszenia jej struktury i funkcji uzytkowe;j.

Naturalna cecha desek kompozytowych jest proces stabilizacji koloru. Przez pierwsze
tygodnie uzytkowania material moze lekko zmienia¢ odcien, co jest zjawiskiem typowym.
Kolor staje sie jednolity i stabilny po okresie okoto 6-8 tygodni.
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Aby przywrdcic gtebie koloru po kilku sezonach, warto zastosowac renowator lub specjalny
olej do kompozytu. Takie srodki odswiezaja wyglad i dodatkowo zabezpieczaja material
przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Taras z desek kompozytowych Standard to wybor dla tych, ktérzy oczekuja solidnosci,
estetyki i minimum obowigzkow konserwacyjnych. Dzieki odpornosci na wilgoé¢, zabrudzenia
i zmiany temperatur, deski pozostaja piekne i funkcjonalne przez dtugie lata.
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