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Deska szczotkowana standard - Antracyt

Szerokos¢: 140mm
Wysokos¢: 22mm

Kolor: antracyt

Cena za mb.: 33 zi/mb
Waga: 2,4kg/mb

Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska szczotkowana standard - Antracyt to produkt, ktéry jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypelniacze mineralne. Materialy te sa


https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szczotkowana-standard-antracyt/
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laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mréz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odrdznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pieniadze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materiaty uzyte do produkc;ji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla oséb szukajacych trwatego i estetycznego
rozwiazania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5
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https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Latwos¢ montazu Trwatosc Wodoodpornosé

Montaz tarasu z desek kompozytowych Standard -
trwalos¢, ktora zaczyna sie od precyzji

Budowa tarasu z desek kompozytowych Standard to proces, ktéry warto rozpoczaé od
odpowiedniego zaplanowania konstrukcji. Stabilne i wypoziomowane podtoze to fundament
kazdej dtugowiecznej instalacji. Najlepszym rozwiazaniem jest powierzchnia betonowa,
zelbetowa lub utwardzona podsypka z bloczkami, ktéra zapewni niezawodne podparcie
pod system legarow.

Deski montowane sa na specjalnie zaprojektowanych legarach systemowych, ktére tworza
baze catej konstrukcji. Ich maksymalny rozstaw nie powinien przekracza¢ 40 cm, co wpltywa
na sztywnos¢ i stabilnos$¢ tarasu — szczegdlnie istotne przy duzych powierzchniach i
intensywnym uzytkowaniu.

Montaz desek odbywa sie przy pomocy klipsow montazowych, ktére nie tylko mocuja
materiat do legarow, ale takze automatycznie zapewniaja odpowiedni luz dylatacyjny.
Taka szczelina pozwala kompozytowi naturalnie pracowac, bez ryzyka wypaczen pod
wplywem zmian temperatury.

W przypadku dtuzszych odcinkéw, gdzie konieczne jest taczenie desek, zalecane jest ich
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naprzemienne rozmieszczenie. Kazda koficowka deski powinna spoczywac¢ na osobnym
legarze, co umozliwia rownomierne roztozenie nacisku i zapobiega ugieciom materiatu.

Docinanie desek kompozytowych Standard nie sprawia trudnosci - mozna to wykonac¢ przy
uzyciu zwyktych narzedzi stolarskich. Warto jednak pamieta¢ o pozostawieniu co najmniej 6
mm odstepu od wewnetrznej Scianki profilu, aby nie naruszy¢ jego struktury.

Podczas montazu istotne jest uwzglednienie rozszerzalnosci termicznej materiatu. Kompozyt
zmienia nieznacznie swoje wymiary w zaleznosci od temperatury, dlatego przy réznicach
rzedu 20°C zaleca sie dylatacje na poziomie 10 mm dla deski o dtugosci 4 m.

Kiedy catos¢ zostanie zamocowana, warto zadba¢ o detale. Krawedzie tarasu mozna
wykonczy¢ za pomocq listew lub zaslepek, ktdre estetycznie maskuja profile i zabezpieczaja
ich wnetrze. Uzycie bezbarwnego silikonu to dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem
wody.
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Przemyslany i zgodny z zaleceniami montaz sprawia, ze taras z desek kompozytowych
Standard zyskuje na niezawodnosci i funkcjonalnosci. To rozwigzanie, ktore eliminuje
koniecznos¢ ciagtych poprawek i zapewnia komfort uzytkowania przez wiele lat.

&3 Tnstrukcija PDF montazu desek tarasowych kompozytowych

Pielegnacja desek kompozytowych Standard - prostota,
ktora chroni

Taras wykonany z desek Standard nie wymaga skomplikowanych zabiegow
konserwacyjnych. Jego czyszczenie ogranicza sie do prostych czynnosci - wystarczy woda,
miekki detergent i regularne zamiatanie, by zachowac swiezy wyglad przez caly sezon.

Dla doktadniejszego czyszczenia mozna siegna¢ po myjke cisnieniowq, pamietajac o
ustawieniu ci$nienia ponizej 100 bar i utrzymaniu minimum 40 cm dystansu od
powierzchni. Strumien wody powinien by¢ prowadzony zgodnie z kierunkiem ryfli.

Zima nalezy unika¢ stosowania chemicznych srodkow do rozmrazania. Zamiast tego lepiej
uzy¢ naturalnego piasku, ktéry nie niszczy struktury powierzchni. Snieg warto usuwac
regularnie, zanim stworzy niebezpieczna warstwe lodu.

Zabrudzenia z tluszczu czy jedzenia najlepiej usuwac od razu po ich pojawieniu sie. Ptyn do
naczyn i ciepta woda w zupelnosci wystarcza, by poradzi¢ sobie z wiekszoscia typowych
plam. Przy bardziej uporczywych zabrudzeniach zaleca sie uzycie srodkow
przeznaczonych do czyszczenia kompozytow.


https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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W przypadku drobnych uszkodzen powierzchni, jak rysy czy przebarwienia, pomocny bedzie
drobnoziarnisty papier scierny. Szlifowanie wzdtuz ryfli pozwoli delikatnie zniwelowac
niedoskonatosci bez uszkadzania materiatu.

Deski kompozytowe Standard, podobnie jak inne materialy z dodatkiem widkien drzewnych,
naturalnie zmieniajq odcieri pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Proces ten
stabilizuje sie po kilku tygodniach. Aby zachowa¢ rownomiernosé koloru, warto okresowo
przestawia¢ meble ogrodowe lub donice.
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Dla tych, ktorzy pragna przywroécic gtebie koloru po kilku sezonach, dostepne sa specjalne
preparaty do pielegnacji kompozytu. Dzialaja one jak odSwiezacz - zabezpieczaja materiat,
przywracaja nasycenie barw i chronia przed promieniami UV.

Dzieki swojej wytrzymatosci i tatwosci pielegnacji, deski kompozytowe Standard sa
doskonatym wyborem dla kazdego, kto szuka estetycznego i praktycznego tarasu. To
powierzchnia, ktéra przez lata zachowuje swdj wyglad i nie wymaga kosztownych zabiegéw
konserwacyjnych.
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