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Deska szczotkowana standard - Dab braz

Waga: 2,4kg/mb
Szerokos¢: 140mm
Wysokos$¢: 22mm

Kolor: dab braz

Cena za mb.: 33 zl/mb
Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska szczotkowana standard - Dab braz to produkt, ktory jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypelniacze mineralne. Materialy te sa


https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szczotkowana-standard-dab-braz/
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laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mréz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odrdznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pieniadze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materiaty uzyte do produkc;ji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla oséb szukajacych trwatego i estetycznego
rozwiazania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5
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https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Latwos¢ montazu Trwatosc Wodoodpornosé

Trwalosc¢ tarasu z desek kompozytowych Standard
zaczyna sie od solidnego montazu

Wiasciwie zamontowany taras z desek kompozytowych Standard to gwarancja nie tylko
estetyki, ale przede wszystkim wielosezonowej trwatosci. Kluczowe znaczenie ma tu
odpowiednie przygotowanie podioza, ktére powinno by¢ twarde, stabilne i lekko nachylone
dla zapewnienia sprawnego odptywu wody.

Deski Standard montuje sie na legarach systemowych, ktére stanowia szkielet konstrukgji.
Ich rozmieszczenie nie powinno przekracza¢ 40 cm, co umozliwia rOownomierne roztozenie
obciazen i zapobiega odksztalceniom catej nawierzchni.

Montaz samych desek odbywa sie przy uzyciu klipsow montazowych, ktére zapewniaja
stabilnos¢ oraz niezbedna dylatacje miedzy elementami. Jest to istotne, poniewaz
kompozyt reaguje na zmiany temperatury, a odpowiednia przestrzen kompensuje jego
naturalna prace.

W przypadku taczen desek na dltugosci, zaleca sie uktadanie ich w sposéb naprzemienny.
Dzieki temu konstrukcja zyskuje na estetyce i stabilnosci, a kazda deska musi mie¢ osobne
podparcie na legarze — co zapewnia jej petna nosnosc.



C]El(lnpl Deska szczotkowana standard - Dab braz | 5

TARASY | OGRODIENLA KOMPOIVTOWE

Docinajac deski, nalezy pamietac, by robic to nie blizej niz 6 mm od wewnetrznej komory.
Uzywajac typowych narzedzi stolarskich, takich jak pita tarczowa lub brzeszczot do
tworzyw, mozna szybko i precyzyjnie dopasowac elementy bez ryzyka uszkodzenia struktury
materiatu.

Réwnie wazne jest uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej kompozytu. Dla dtuzszych desek i
wiekszych rdznic temperatur nalezy zachowa¢ nawet 10 mm dylatacji, aby uniknaé
wybrzuszen i peknie¢ w przysztosci.

Po zakonczeniu montazu, warto zadba¢ o wykonczenie krawedzi. Mozna to zrobi¢ za pomoca
zaslepek lub listew maskujqcych, ktore zabezpiecza wnetrze profili i poprawia wyglad
catosci. Dobra praktyka jest uzycie bezbarwnego silikonu, ktéry chroni przed wilgocia.

Zastosowanie sie do powyzszych zasad sprawia, ze taras z desek kompozytowych Standard
staje sie nie tylko trwatly, ale i bezpieczny. Poprawnie wykonana konstrukcja pozwala cieszy¢
sie przestrzenia zewnetrzna bez potrzeby czestych napraw czy renowacji.
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&3 Tnstrukcija PDF montazu desek tarasowych kompozytowych

Codzienna pielegnacja desek kompozytowych Standard
- prostota i funkcjonalnos¢

Deski kompozytowe Standard sa odporne na wilgo¢ i zabrudzenia, dlatego ich codzienna
pielegnacja nie wymaga wysitku. Wystarczy regularnie usuwac zabrudzenia z powierzchni,
zwlaszcza z rowkow ryflowanych, gdzie czesto zbiera sie piasek czy liscie.

Do czyszczenia najlepiej uzywac szczotki o twardym wtosiu lub myjki cisnieniowej (maks.
100 bar) — przy zachowaniu minimum 40 cm odleglosci dyszy od deski i prowadzeniu
strumienia rownolegle do ryfli.

W okresie zimowym nie nalezy stosowac soli ani chemicznych rozmrazaczy, ktére moga
prowadzi¢ do mikrouszkodzen powierzchni. Zamiast tego warto siegnac po piasek i
regularnie od$niezac, aby zachowac¢ bezpieczenstwo i estetyke tarasu.



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Thuste plamy, takie jak resztki jedzenia lub oleju, najlepiej usuwac¢ natychmiast po ich
powstaniu. Wystarczy do tego zwykty ptyn do naczyn i woda. W przypadku trudniejszych
zabrudzen mozna uzy¢ dedykowanych srodkow do kompozytow.

Drobne rysy i przebarwienia nie sa powodem do niepokoju — mozna je usunac za pomoca
drobnoziarnistego papieru sciernego, zawsze szlifujac zgodnie z kierunkiem ryfli. Ta metoda
pozwala od$wiezy¢ powierzchnie bez ingerencji w jej strukture.

Naturalnym zjawiskiem jest proces stabilizacji koloru, ktory zachodzi w ciggu kilku tygodni
po montazu. Pod wplywem promieni stonecznych deski moga lekko zmieni¢ odcien, ktory z
czasem sie wyrownuje. Aby uzyska¢ rownomierny efekt, warto przestawia¢ donice i meble
tarasowe.

Dla osdb, ktore cenia sobie efekt ,jak nowy”, dostepne sa preparaty do renowacji
kompozytow. Te specjalistyczne srodki odswiezajq kolor i zabezpieczajg powierzchnie przed
ponownym zabrudzeniem i dziataniem promieniowania UV.
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Deski tarasowe Standard to rozwiazanie, ktdére laczy funkcjonalnos¢ z estetyka. Dzieki
swojej odpornosci na warunki atmosferyczne i minimalnym wymaganiom konserwacyjnym,
idealnie sprawdza sie w nowoczesnych aranzacjach przydomowych przestrzeni.




