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Deska szlifowana standard - Ciemny braz

Waga: 2,4kg/mb
Szerokos¢: 140mm
Wysokos$¢: 22mm

Kolor: ciemny braz

Cena za mb.: 33 zi/mb
Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska szlifowana standard - Ciemny braz to produkt, ktory jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypelniacze mineralne. Materialy te sa


https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szlifowana-standard-ciemny-braz/
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laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mréz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odrdznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pieniadze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materiaty uzyte do produkc;ji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla oséb szukajacych trwatego i estetycznego
rozwiazania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5
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https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Latwos¢ montazu Trwatosc Wodoodpornosé

Deski kompozytowe Standard - trwaly taras zaczyna sie
od prawidiowego montazu

Deski tarasowe kompozytowe Standard to rozwigzanie stworzone z mysla o wieloletnim
uzytkowaniu. Jednak, by w peti wykorzysta¢ ich mozliwosci, nalezy zadba¢ o odpowiedni i
doktadny montaz, ktéry zapewni nie tylko stabilnosc, ale i estetyke.

Podloze, na ktorym montowane sa deski, musi by¢ stabilne i przepuszczalne lub utwardzone.
W zaleznosci od warunkéw, moga to by¢ betonowe wylewki, bloczki betonowe czy inne
trwale powierzchnie - najwazniejsze, by zapewnialy odpowiednia nosnos¢ i odptyw wody.

Deski montuje sie na legarach konstrukcyjnych, ktore uktada sie w rozstawie nie wiekszym
niz 40 cm. Taki uktad daje rdownomierne podparcie i zabezpiecza taras przed zapadaniem
sie w miejscach najbardziej eksploatowanych.

Mocowanie odbywa sie przy pomocy klipsow systemowych, ktére umozliwiaja szybki i pewny
montaz desek oraz zachowanie dylatacji pomiedzy nimi. Jest to szczegdlnie wazne, poniewaz
kompozyt podlega naturalnym zmianom objetosci pod wplywem temperatury.

W przypadku dtugich tarasow nalezy taczy¢ deski w systemie naprzemiennym - raz peina,
raz taczona. Kazda koncowka deski powinna spoczywac na osobnym legarze, co zwieksza
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trwalosc¢ i eliminuje punktowe przeciazenia.

Ciecie desek jest proste i nie wymaga specjalistycznych narzedzi. Mozna je swobodnie
obrabia¢ przy pomocy pity tarczowej lub wyrzynarki z odpowiednim ostrzem. Nalezy jednak
pamietaé o zachowaniu co najmniej 6 mm odlegtosci od komory wewnetrznej.

Warto takze uwzgledni¢ wplyw temperatury na wymiar deski. Dylatacje powinny by¢
dostosowane do warunkow - przy réznicy 20°C dla deski 4-metrowej konieczne moze by¢
pozostawienie przerwy 10 mm przy koncach.

Wykonczenie krawedzi tarasu z pomoca listew maskujgcych lub zaslepek nie tylko poprawia
wyglad, ale rowniez chroni wnetrze profilu przed wnikaniem wody i zabrudzen. W miejscach
taczen dobrze sprawdza sie silikon szklarski o wysokiej odpornosci na warunki
atmosferyczne.

&2 Instrukcja PDF montazu desek tarasowych kompozytowych



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielegnacja desek Standard - taras, ktory nie wymaga
wysitku

Jedna z gtéwnych zalet desek tarasowych Standard jest ich bezproblemowa pielegnacja.
Material kompozytowy wykazuje wysoka odpornos$¢ na czynniki zewnetrzne, dlatego nie
wymaga impregnacji, lakierowania ani innych zabiegéw konserwujacych.

Aby zachowac estetyczny wyglad tarasu, wystarczy regularne mycie wodq z dodatkiem
tagodnego srodka czyszczqcego. Dzieki temu mozna z tatwoscig usung¢ kurz, piasek i inne
zabrudzenia osiadajace na powierzchni.

W przypadku trudniejszych zanieczyszczen - np. z thuszczu, btota lub sadzy - pomocna
bedzie myjka cisnieniowa. Zaleca sie jednak zachowac¢ odlegto$¢ min. 40 cm i nie
przekraczac ci$nienia 100 bar, aby nie uszkodzi¢ ryflowanej powierzchni.

W sezonie zimowym warto unika¢ stosowania soli oraz chemicznych rozmrazaczy.
Najlepszym i bezpiecznym rozwigzaniem jest piasek drogowy, ktory zapewni przyczepnosé i
nie zniszczy wierzchniej warstwy desek.
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Zabrudzenia, takie jak ttuste plamy po jedzeniu czy napojach, najlepiej usuwac natychmiast.
Wystarczy ciepta woda i ptyn do naczyn, a w przypadku trudniejszych plam - preparaty
przeznaczone do czyszczenia powierzchni kompozytowych.

Drobne rysy, ktére moga pojawic sie z czasem, mozna tatwo zeszlifowaé papierem sciernym
o drobnej gradacji, prowadzac go zgodnie z ryflem. Ten prosty zabieg pozwala odzyskac¢
gladka, jednolita strukture bez uszkadzania materiatu.

Deski Standard moga w pierwszych tygodniach uzytkowania delikatnie zmienia¢ odcien - to
normalny proces stabilizacji koloru, ktory po krétkim czasie sie wyréwnuje. Dla zachowania
rownomiernego efektu warto przestawia¢ donice i meble.
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Osoby, ktdére chca przywrdcic¢ intensywnos¢ barwy po kilku sezonach, moga skorzystac z
renowatorow i preparatow do kompozytow. Produkty te odswiezaja wyglad desek i
dodatkowo zabezpieczaja je przed blaknieciem oraz zabrudzeniami.

Deski kompozytowe Standard to synonim trwatosci i komfortu uzytkowania. Dzieki prostemu
czyszczeniu i odpornosci na warunki atmosferyczne, taras z tych materiatow to rozwigzanie,
ktore cieszy oko i nie wymaga wysitku.
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