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Deska szlifowana standard - Jasny braz

Waga: 2,4kg/mb
Szerokos¢: 140mm
Wysokos$¢: 22mm

Kolor: jasny braz

Cena za mb.: 33 zi/mb
Cena za m2: 237,60 zl/m2

Deska szlifowana standard - Jasny braz to produkt, ktdry jest wytwarzany z potaczenia
roznych materiatow, takich jak drewno, polimer i wypelniacze mineralne. Materialy te sa


https://dekin.pl/sklep/deski-tarasowe/deska-standard/deska-szlifowana-standard-jasny-braz/
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laczone za pomoca procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskac¢ deski o pozadanej
wielkosci i ksztalcie.

W poréwnaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe
majq wiele zalet. Przede wszystkim sa one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie
jak deszcz, $nieg, mréz i promieniowanie UV, co sprawia, ze sa idealne do uzytku na
zewnatrz. Deski te sa rowniez odporne na plesn, grzyby i insekty, co przyczynia sie do
dtuzszej trwatosci i wytrzymatosci.

Inna zaleta desek tarasowych kompozytowych jest to, ze nie wymagaja one takiej samej
ilosci konserwacji jak deski z drewna. W odrdznieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich
impregnowac, lakierowac ani malowac, co oszczedza czas i pieniadze. Deski tarasowe
kompozytowe sa réwniez tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, co sprawia, ze sa
bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwroci¢ uwage na to, ze deski tarasowe kompozytowe sa zwykle drozsze niz
deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, ze materiaty uzyte do produkc;ji sa
drozsze, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze wzgledu na ich
trwatos¢ i wytrzymatosc, deski tarasowe kompozytowe moga okazac sie bardziej optacalne w
dtuzszej perspektywie czasowe;j.

Podsumowujac, deska tarasowa kompozytowa jest trwatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne i tatwym do utrzymania w czystosci produktem, ktdry jest coraz bardziej
popularny w budownictwie. Dzieki swoim zaletom i wysokiej jakosci, deski tarasowe
kompozytowe sa doskonalym wyborem dla oséb szukajacych trwatego i estetycznego
rozwiazania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:
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Materialy informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montazu

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowanych nr.5
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https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/fsc_certyfikat.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-1.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/02/KDWU-5.pdf
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Latwos¢ montazu Trwatosc Wodoodpornosé

Montaz tarasu z desek kompozytowych Standard -
technika, ktora gwarantuje trwatosc

Dobrze zaplanowany i wykonany montaz to fundament, na ktérym opiera sie cata
funkcjonalnosé tarasu z desek kompozytowych. Ich trwatosé i odpornosé na warunki
atmosferyczne w duzej mierze zaleza od starannosci wykonania konstrukcji.

Przygotowanie podloza powinno uwzgledniac¢ nie tylko nosnosé, ale i lekki spadek
utatwiajqgcy odptyw wody. Optymalne warunki do montazu zapewnia betonowa wylewka lub
podbudowa z bloczkami, ktora stabilizuje konstrukcje z desek kompozytowych.

Deski mocuje sie na systemowych legarach w rozstawie do 40 cm, co pozwala unikngé¢ ugiec¢
i zapewnia rownomierne podparcie kazdej deski kompozytowej. Prawidtowy rozstaw
przektada sie bezposrednio na komfort chodzenia po tarasie.

Za pomoca specjalnych klipséw montazowych deski sa przymocowywane w sposob stabilny,
a jednoczesnie elastyczny. Deska kompozytowa potrzebuje odpowiedniego dystansu
dylatacyjnego, poniewaz zmienia objetos¢ pod wplywem temperatury i wilgoci.

W dtuzszych uktadach zaleca sie montaz w systemie naprzemiennym - raz peina, raz
taczona. Taki schemat zmniejsza naprezenia i pozwala na ptynniejsze dziatanie catej
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powierzchni z desek kompozytowych, nawet przy duzych wahaniach pogody.

Obrébka materiatu jest intuicyjna - deski kompozytowe mozna cia¢ przy uzyciu klasycznych
narzedzi stolarskich. Kluczowe jest jednak, by nie przecinaé zbyt blisko komor - nalezy
zachowaé co najmniej 6 mm od krawedzi, by nie ostabi¢ konstrukgcji.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ rowniez rozszerzalnosc¢ termiczng, typowq dla deski
kompozytowej. Dla deski o dtugosci 4 m i r6znicy temperatur 20°C, sugeruje sie dylatacje
wynoszaca okoto 10 mm.

Estetyke i szczelno$é konstrukcji warto poprawi¢ poprzez montaz listew i zaslepek
koncowych. To nie tylko ozdobne elementy, ale rowniez praktyczne - zabezpieczaja otwarte
krawedzie desek kompozytowych przed brudem i wilgocia.

&3 Tnstrukcija PDF montazu desek tarasowych kompozytowych



https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
https://dekin.pl/wp-content/uploads/2024/01/instrukcja-montazu.pdf
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Pielegnacja desek kompozytowych Standard - wygodne
utrzymanie w czystosci

Jedna z najwiekszych zalet taraséw wykonanych z desek kompozytowych jest ich niskie
zapotrzebowanie na pielegnacje. Nie wymagaja olejowania, malowania ani cyklicznych
zabezpieczen, a mimo to pozostaja estetyczne przez wiele sezonéw.

W codziennej pielegnacji wystarczy woda i tagodny srodek czyszczqcy. Regularne mycie
usuwa zabrudzenia, ktére osiadaja na powierzchni, i pomaga utrzymac¢ powierzchnie deski
kompozytowej w idealnym stanie przez caty rok.

Przy wiekszych zanieczyszczeniach warto siegna¢ po myjke ciSnieniowa - pamietajac o
zachowaniu odlegtosci minimum 40 cm i nieprzekraczaniu 100 baréw cisnienia, aby nie
uszkodzi¢ ryflowan, z ktérych sktada sie deska kompozytowa.

Zima, zamiast Srodkéw chemicznych, lepiej uzywac piasku. Jest bezpieczny zaréwno dla
uzytkownikow, jak i powierzchni - deska kompozytowa nie traci wtedy swoich wlasciwosci
ani koloru, a taras pozostaje antyposlizgowy.
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Thuste plamy, np. po jedzeniu z grilla, najlepiej usuwac od razu. Zwykty ptyn do naczyn
poradzi sobie z wiekszoscia zabrudzen. Jesli jednak plama wnikneta gtebiej, warto
zastosowac specjalistyczny srodek do desek kompozytowych.

Zarysowania powierzchni mozna skutecznie zniwelowaé papierem $ciernym. Przesuwajac go
zgodnie z kierunkiem ryfli, przywracasz gtadkosc i jednolity wyglqgd desce kompozytowej -
bez potrzeby wymiany elementu.

W pierwszych tygodniach po montazu mozliwa jest lekka zmiana odcienia. To naturalny
proces, ktory przechodzi kazda deska kompozytowa, stabilizujac swoj kolor pod wpltywem
Swiatta i wilgotnosci.
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Aby przywrdcic petnie koloru po kilku sezonach, mozesz uzy¢ preparatu do renowacji. Tego
typu srodki nie tylko odswiezaja wizualng strone deski kompozytowej, ale rowniez tworza
warstwe ochronna przed promieniami UV i zabrudzeniami.

Taras zbudowany z desek kompozytowych Standard to rozwiazanie dla tych, ktérzy cenia
trwatos¢, wygode i estetyke. Dzieki latwej pielegnacji i wysokiej odpornosci, to materiat,
ktory daje dlugofalowa satysfakcje - przy minimalnym wysitku.
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